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Электролитические никелевые покрытия. 
Технические характеристики.1 

 
 
 
 

Standard Specification for Electroplated Engineering  
Nickel Coatings¹ 
 

 
 
 

 
 
 
 

Фиксированным обозначением данного стандарта является B 689; число, непосредст-
венно следующее за данным обозначением, указывает на год первоначального утвер-
ждения стандарта, либо год его последнего обновления. Число в скобках указывает на 
год последнего подтверждения стандарта. Надстрочный индекс эпсилон (ε) указыва-
ет на изменения редактора, внесенные после последнего обновления или подтвержде-
ния стандарта.  . 
Данный стандарт утвержден для применения организациями Министерства обороны/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Данные методы испытаний находятся под юрисдикцией Комитета ASTM В-8 по металлическим и неорганическим по-
крытиям и под прямой ответственностью Подкомитета В08.08.01 по промышленным покрытиям. 
Настоящее издание утверждено 10 октября 1997 года, опубликовано в феврале 1998 года, первоначально под номером В 
689-81. Последнее предшествующее издание – В 689-90.  
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