
Обозначение D409/D409M-16

СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАЗМОЛОСПОСОБНОСТИ УГЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

УСТАНОВКИ ХАРДГРОВА 

STANDARD TEST METHOD FOR GRINDABILITY OF COAL BY 

THE HARDGROVE-MACHINE METHOD 

Москва 

2017 год

Федеральное агентство 
по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) 

ФБУ «КВФ «ИНТЕРСТАНДАРТ» 

Перевод выполнен: 01.08.2017 
№:  3238-17/ASTM 


