
Обозначение: D1171-18

Стандартный метод испытания для определения повреждения резины
— Поверхностное  растрескивание  под действием озона  на  открытом
воздухе или в камере (треугольные образцы)

Standard Test  Method for  Rubber Deterioration—Surface Ozone Cracking
Outdoors (Triangular Specimens)
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