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СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЙ НА КОРРОЗИЮ С 

ПОМОЩЬЮ МЕДНОЙ ПЛАСТИНКИ В СРЕДЕ 

СЖИЖЕННЫХ НЕФТЯНЫХ ГАЗОВ (СНГ) 

 

STANDARD TEST METHOD FOR COPPER STRIP CORROSION 

BY LIQUEFIED PETROLEUM (LP) GASES 
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