
Обозначение D2234/D2234M–16

СТАНДАРТНАЯ МЕТОДИКА ОТБОРА ВАЛОВОЙ 

(ОБЪЕДИНЕННОЙ) ПРОБЫ УГЛЯ 

STANDARD PRACTICE FOR COLLECTION OF A GROSS 

SAMPLE OF COAL 

Москва 

2017 год

Федеральное агентство 
по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) 

ФБУ «КВФ «ИНТЕРСТАНДАРТ» 

Перевод выполнен: 24.07.2017 
№:  3234-17/ASTM 


