
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

С Т Б  1 4 1 9 - 2 0 1 4

МАТЕРИАЛЫ СМАЗОЧНЫЕ
Метод определения вязкости при низкой температуре 
с использованием вискозиметра Брукфильда

МАТЭРЫЯЛЫ ЗМАЗАЧНЫЯ
Метад вызначэння вязкасці пры нізкай тэмпературы 
з выкарыстаннем вісказіметра Брукфільда

(ASTM D2983-09, IDT)
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