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Обозначение: D 3313–12

СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ГРАНУЛ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА 

STANDARD TEST METHOD FOR CARBON BLACK — 

INDIVIDUAL PELLET HARDNESS 
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