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СТАНДАРТНАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

СТЕКЛОВОЛОКОННЫХ (ИЗ ТЕРМООТВЕРЖДАЮЩЕЙСЯ 

СМОЛЫ, АРМИРОВАННОЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ) ТРУБ И 

АРМАТУРЫ  

STANDARD PRACTICE FOR DETERMINING DIMENSIONS OF 

"FIBERGLASS" (GLASS-FIBER-REINFORCED

THERMOSETTING RESIN) PIPE AND FITTINGS 
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