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Стандартный метод испытания для определения химической стойкости 
труб  из  «фибергласа»  (термореактивной  смолы,  армированной 
стеклопластиком) в состоянии прогиба

Standard  Test  Method  for  Chemical  Resistance  of  “Fiberglass”  (Glass–
Fiber–Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe in a Deflected Condition

Перевод зарегистрирован
ООО "Нормдокс"
по поручению ASTM International
Номер регистрации: D3681–12e1/16899
Дата регистрации: 04.05.2016

Санкт-Петербург 
2016 г.


