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СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ ТКАНЕЙ ПО ОСНОВЕ И ПО УТКУ  

STANDARD TEST METHOD FOR END (WARP) AND PICK 

(FILLING) COUNT OF WOVEN FABRICS 
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