
Обозначение: D 4340–10

СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЙ НА КОРРОЗИЮ 

ЛИТЕЙНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В 

ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЯХ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ТЕПЛООБМЕНА  

STANDARD TEST METHOD FOR CORROSION OF CAST 

ALUMINUM ALLOYS IN ENGINE COOLANTS UNDER HEAT-

REJECTING CONDITIONS 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Федеральное агентство 

по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) 

ФБУ «КВФ «ИНТЕРСТАНДАРТ» 

Номер регистрации: 1804-12/ASTM 

Дата регистрации: 31.10.2012 

Москва 

2012 год


