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Стандартный метод испытания для определения кажущейся плотности
упаковки после виброуплотнения тонких частиц катализатора, носителя
катализатора и порошка

Standard  Test  Method  for  Vibrated  Apparent  Packing  Density  of  Fine
Catalyst and Catalyst Carrier Particles and Powder
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