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СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЙ КАУЧУКА 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА — ОБЩАЯ И 

ВОДОРАСТВОРИМАЯ ЗОЛА 

STANDARD TEST METHOD FOR RUBBER FROM SYNTHETIC 

SOURCES — TOTAL AND WATER SOLUBLE ASH 
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