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Стандартный  метод  испытания  для  силанов,  используемых  в 
резиновых  составах  (бис-(триэтоксисилилпропил)сульфаны):  остаток 
после прокаливания

Standard  Test  Method  for  Silanes  Used  in  Rubber  Formulations  (bis-
(triethoxysilylpropyl)sulfanes): Residue on Ignition
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