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Стандартный метод испытаний, предназначенный для 
определения стойкости органических покрытий к 
воздействию растворителей с использованием 
механической шлифовальной машины 

Standard test method for determining the solvent resistance of an organic coating using a 
mechanical rubbing machine 

 

 

Обозначение стандарта ASTM D7835/D7835M–19 на русском языке 
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