
Обозначение: E837 – 13a

Стандартный  метод  испытания  для  определения  остаточных 
напряжений  методом  сверления  отверстий  с  использованием 
тензодатчика

Standard  Test  Method  for  Determining  Residual  Stresses  by  the  Hole-
Drilling Strain-Gage Method


